
ABSTRAK 

 

     Padi adalah salah satu tanaman utama di Malaysia di pantai barat terutama di utara. Secara 

amnya, industri beras negara berkembang pesat, pengeluaran beras nasional meningkat dari 1.9 

juta tan pada tahun 1990 kepada 3.5 juta tan pada tahun 2016. Jumlah beras ini menghasilkan 

sejumlah besar jerami sebagai sisa pertanian melebihi 3 juta tan setahun yang dianggap sebagai 

pencemar yang paling mesra alam di Malaysia. Walaupun usaha besar telah dilakukan untuk 

menggunakan residu ini dalam keperluan industri yang berbeza, kuantiti jerami yang tinggal 

cenderung menjadi masalah pembakaran terbuka. Selain itu, terdapat beberapa penyataan 

masalah yang dapat kami nyatakan iaitu, untuk mengkaji kemungkinan jerami padi yang dikitar 

semula sebagai sampah agro dalam industri kejuruteraan awam, pertumbuhan batu kapur yang 

tidak terkawal boleh menyebabkan ekosistem menderita, mencari alternatif baru untuk 

menggantikan penggunaa batu kapur, mengembangkan potensi jerami padi dalam penghasilan 

produk dan menghalang pembakaran terbuka. Seterusnya, kajian ini dijalankan dengan tujuan 

utama untuk mengkaji beberapa aspek ciri-ciri sesuatu bata yang dihasilkan dan objektifnya 

adalah untuk menentukan sifat fizikal dan mekanikal bata, mengkaji penggunaan jerami padi 

dalam adunan bata, menentukan adunan bata dan hubungannya dengan kekuatan mampatan, 

ketumpatan, kadar serapan awal dan serapan lembapan serta dibandingkan dengan bata 

komersial untuk mendapatkan keputusan yang terbaik daripada kajian. Di samping itu, 

metodologi kajian ialah menghasilkan model sampel berdasarkan reka bentuk standard bata, 

menggunakan komposisi baru iaitu jerami padi dalam pembuatan bata jerami padi ringan dan 

dibandingkan dengan bata komersial di pasaran dari segi beban, kekuatan, mampatan dan kos. 

Manakala dapatan daripada kajian boleh dijangka iaitu, bata jerami ini adalah lebih ringan dan 

kurang tumpat berbanding bata komersial dan kos pembuatan bata jerami adalah rendah 

berbanding bata komersial. Untuk cadangan penambahbaikan, pembuatan bata digalakkan 

berasaskan tanah liat berbanding simen supaya fungsi jerami dapat dimaksimalkan dalam bata. 
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